Dane produktéw

Sprawdzajacy sie od dziesiecioleci

Wypetniacz do szczelin na bazie rozpuszczalnikow. Do produkgji kitu
do drewna. Klasyczny roztwoér kitu do szczelin sprawdzit sie podczas
prac renowacyjnych. Szybko ulatniajacy sie rozpuszczalnik zmniejsza
niebezpieczenstwo reakcji resztek starych warstw w drewnie w
poréwnaniu z systemami na bazie wody. Po osuszeniu masa kitowa
do drewna o dobrych wtasciwosciach wypetniajacych i dobrym
przyleganiu.

Szybkie schniecie
Bardzo dobrze nadaje sie do szlifowania

Niezwykle realistyczne odwzorowanie barw, takze egzotycznych
gatunkow drewna

Zapobiega zlewaniu sie lakieru

Obszar zastosowan:

Do zamykania szczelin i matych uszkodzen w sklejonym parkiecie
i podtogach drewnianych. Stare podtogi ze zbyt duzymi i
zanieczyszczonymi szczelinami oraz podtogi drewniane przybijane
gwozdziami do drewnianych konstrukgji nie sg zwykle kitowane,
suchy kit wypadtby przynajmniej czesciowo.

Nr artykutu
11085

Ciata state

Przechowywanie i transport

GISCODE

S

121

11,5 £2%

Eod
120
42

Stabilnos¢ przy przechowywaniu przez 24 miesiecy, zwroci¢ uwage na nadruk na
pojemniku. Niewrazliwy na mroz.
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Fugenkittlosung

Instrukcje przetwarzania

Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ prawidtowo oszlifowana. Podtoze musi by¢ suche i wolne od ewentualnych starych
warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pytu szlifierskiego i innych zanieczyszczen.

Optymalne warunki przygotowania panuja w temperaturze pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C do
+22°C, wzgl. wilgotnos¢ powietrza 40% - 75%, temperatura materiatu +18°C - + 25°C, maksymalna wilgotnos¢ drewna
12%, pomieszczenia odpowiednio wietrzy¢.

Aby unikna¢ uszkodzen parkietu nalezy podczas obrébki stara¢ sie utrzyma¢ oczekiwane parametry.

Dobrze wstrzasna¢ materiat.

Zachowac ogdlne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje
dotyczace GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych pod adresem www.wingis-online.de.

Urzadzenie nanoszace / zuzycie materiatu

Szpachelka ptaska LOBATOOL / ok. 100ml/m? (10m?/I). Zuzycie moze sie zmienia¢ w zaleznosci od szerokosci fugi.

Czas schniecia

Przy matych fugach szlifowa¢ najwczesniej po 30 minutach.
Opracowanie powierzchni zalecanym systemem do obrébki powierzchni najwczesniej po 2 godzinach.

Systemy odpowiednie do obrébki powierzchni:

Systemy LOBADUR®.
Systemy olejowe LOBASOL®.

Zastosowanie:

Po przeszlifowaniu posrednim (np. ziarno 60) i przed szlifowaniem doktadnym (np. ziarno 100).
Rozrobi¢ produkt z mozliwie najdrobniejszym pytem drewnianym wtasciwego gatunku na mase o konsystencji
elastycznej pasty.
Im drobniejsza zmielona maczka szlifierska, tym lepiej masa nadaje sie do szpachlowania i lepiej przylega w szczelinie.
Przed doktadnym szlifowaniem cata podtoga zostaje wyszpachlowana.
W przypadku wiekszych szczelin lub uszkodzen nalezy powtérzy¢ proces po wysuszeniu.
Dokfadnie sciggnac resztki z powierzchni.
Kit znajdujacy sie na powierzchni po wyschnieciu nalezy kompletnie zeszlifowa¢ (szlif doktadny).
Porada: Idealny rezultat kolorystyczny jest osiggany przy stosunku zmieszania wagowego 1:10 (ilos¢ pytu szlifierskiego w
stosunku do roztworu kitu).
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Zasady ogodlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢ rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pedzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% oraz przy
starannej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciagéw. Nizsze temperatury, wyzsza wzgledna wilgotnos¢ powietrza,
gorsza wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia.

Sklejanie krawedzi: Systemy lakieréw na bazie wody wykazuja z zasady tendencje do sklejania krawedzi. Aby wykluczy¢
powstawanie nieregularnych szczelin oraz sklejanie blokéw, podejmuje sie rézne kroki: klejenie uniemozliwiajace
przesuwanie sie lub elastyczne elementy parkietu, doktadne kitowanie szczelin, zastosowanie odpowiednich gruntéw, jak
np. LOBADUR® WS EasyPrime, wstepne przygotowanie policzkéw masywnych podtég przy uzyciu wosku odpornego na lakier
przed utozeniem. Podjecie srodkéw utrzymujacych klimat pomieszczenia, w szczegélnosci wilgotnos¢ wzgledna, na statym
poziomie. (zaleca sie rzetelne doradztwo klientowi). Szczegdlnie podatne s stare podtogi z uszkodzonymi, niestatecznymi
klejami, klejone elastycznie lub mocowane na gwozdziach podtogi parkietowe, podtogi z bali, mozaiki parkietowej, lameli,
jak réwniez uktadane réwnolegle podtogi parkietowe, parkiet na ogrzewaniu podtogowym, drewno wrazliwe na zmiane
wilgotnosci, takie jak buk, klon.

Zasady bezpieczenstwa: Podczas obrobki i suszenia produktéw zawierajacych znaczne ilosci rozpuszczalnikow powstaja
tatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrozenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego Swiatta, spawanie, palenie
papieroséw itp. Nalezy dobrze wietrzy¢ pomieszczenia robocze i magazynowe. Urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach
roboczych i sasiadujacych nalezy wytacza¢ w odpowiednim czasie, umozliwiajac im ostygniecie przed podjeciem prac.
Unikac¢ iskrzenia, rowniez w instalacjach elektrycznych. Utrzymywac szczelnie zamkniete pojemniki z materiatem. Z obszaru
oddziatywania oparéw rozpuszczalnikow usuna¢ wrazliwe podzespoty, rosliny lub zwierzeta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo
wykonawcze s3 wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza sie do warunkéw normatywnych. W zwiazku z
réznorodnymi mozliwosciami zastosowan i warunkami obrébki niniejszym nie zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania
wiasnych prob lub zasiegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegac zalecen producentow
wyktadzin i aktualnych norm. Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sa okreslone w Ogélnych Warunkach Handlowych
i nie podlegaja rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej
anuluje obowiazywanie starej informacji.

Stowa i symbole z oznaczeniem © oznaczaja nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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